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El yeso tostado y molido también se desvirtia si se tarda
mucho tiempo en emplearlo, y pierde la propiedad de empas-
tarse con el agua. En tal caso, no hay mas remedio que volverlo
a tostar para poderlo usar.

Modo de preparar el yeso marmoéreo.

El procedimiento por el cual sejle da al yeso toda Ia apa-
riencia del mirmol ¢ del estuco mas fino, fué¢ inveniado por
Mr. Heone en Londres. Consiste en calzinar el veso para privar-
le de toda su agua de cristalizacién, é inmediatamente después
de sacarlo del horno se mete en agua bien saturada de alumbre
donde permanecera lo menos diez horas. Se saca, se deja secar
y se repite la misma operacién de calcinacion, hasta que en el
horno adquiere un color rojo oscuro; luego se saca y cuando
esti frio se pulveriza. El modo de usar esta clase de yeso, es
diferente de la del ordinario, pues requiere al mezclarlo con el
agua, darle la consistencia del requesén blando. La superficie
donde se aplique deberd estar muy himeda a fin de evitar una
absorcién muy rapida. Su endurecimiento no es tan pronto
como el otro pues pasan muchas horas antes de adquirir endu-
recimiento.

Esta clase de yeso es excelente para hacer molduras y objetos
artislicos v si se mezclan colores imita al marmol artificial,
Mezclandole también una cantidad igual de arena muy fina re-
sulta una pasta sumamente tenaz. que se emplea ventajosamen-
le en Inglaterra, no solo para pavimentos sino también para
construcciones,

Modo de hacer pavimento de yeso.

En algunos paises de Francia hay la costumbre siguiente:
Cuando forman el piso con yeso solo y antes que se endurezca
completamente Ie dan una mano con sangre de buey una parte
de la cual se incorporard con el veso y hace cuerpo con ¢l
cuando acaba de construirse dandole un grado de consistencia
que el yeso no hubiera adquirido sin esta adicion.

Modo de marmorizar las estatuas de yeso.

Para dar & las estatuas de yeso 1t otros ohjetos artisticos, so-
lidez y la apariencia del marmol. se toman cinco hectégramos



