SUPERA LES CONDICIONS EXIGIDES
Consisténcia demanada: tova: 6-9 cm.
Consisténcia mesurada: 8 cm.

Resisténcia exigida: 175 Kgs./cm?
Resisténcia obtinguda: 210 Kgs./cm?

No es detecta la preséncia d’elements nocius
que puguin comprometre la durabilitat
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